"weber

SAINT-GOBAIN

weber.xerm 855

ysokoelastyczna, cienko - i Sredniowarstwowa zaprawa klejaca do ptytek

WLASCIWOSCI

e Do pomieszczen mokrych (baseny, na-
tryski)

® Na powierzchnie obcigzone termicznie
(balkony, cokoty)

® Na podtoza odksztatcalne

® Mrozoodpornaiwodoodporna

e Do ptytek o duzych formatach

® Do roéznych rodzajow ptytek np. gres,
klinkier, mozaika, terakota

weber.xerm 855

SAINT-GOBAIN

® Worek 20 kg, paleta 840 kg

OPIS PRODUKTU

Cementowa zaprawa klejgca do mocowania ptytek ceramicz-
nych w formie zaprawy proszkowej, do rozmieszania z woda.
Klasyfikacja produktu wedtug normy PN-EN 12004 - C2TE S1.

ZASTOSOWANIE PRODUKTU

Zaprawa klejgca weber.xerm 855 moze by¢ stosowana we-

wnatrz i na zewnatrz pomieszczen w budownictwie mieszka-

niowym oraz na podfoza o zwiekszonym obcigzeniu uzytko-

wym, np. posadzki w obiektach handlowych, przemystowych

i ustugowych. Do ptytek wielkoformatowych. Do uktadania

dowolnego rodzaju ptytek np. gres klinkier, kamionka mozaika

itp., oprocz nasigkliwego kamienia naturalnego, na scianach

oraz podtogach oraz do przyklejania lekkich ptyt budowlanychii

izolacyjnych.

Rodzaj podtoza:

® beton

® tynk cementowy i cementowo—-wapienny

® tynk gipsowy,

° plytyg/k

® jastrych cementowy ianhydrytowy

® podtoza gtadkie i nienasigkliwe: stare powtoki malarskie,
istniejgca oktadzina ceramiczna, lastryko

® podtoza odksztatcalne
® podtoza drewniane, ptyty widrowe i termoizolacyjne

® powierzchnie obcigzone termicznie: balkony i tarasy, cokoty,
ogrzewanie podtogowe

® izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

® surowe powierzchnie z elementéw drobnowymiarowych:
cegta, bloczki, pustaki betonowe, ceramiczne, silikatowe i
inne tego typu materiaty budowlane.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, odttuszczone i oczysz-
czone z mleczka cementowego, pytow, kurzu, klejéow i pozosta-

Klasyfikacja wg PN-EN 12 004
Proporcje mieszania

Czas dojrzewania [min]
Grubo$¢ warstwy [mm]

Czas otwarty [min]

Czas korekgji [min]

Sptyw [mm]

Odksztatcenie poprzeczne [mm]
Przyczepnos$c [N/mm?2]

Petna wytrzymatos¢

Ruch pieszy/fugowanie

Termin przydatnosci

Zuzycie

C2TEST
7,8-881/20kg
5

3-10

30

20

Po 7 dniach
Po 24 godzinach
12 miesiecy od daty produkcji

1,6 kg/m2 na 1 mm warstwy przy
uktadaniu na petne podparcie

tosci zapraw, ktore mogg pogorszyc¢ przyczepnosc. Podtoze nalezy
naprawic¢ i wyréwnac. Nierownosci do 10 mm mozna wyréwnac za
pomoca zaprawy weber.xerm 855. Do napraw o grubosci >10 mm,
zaleca sig stosowac zaprawy do wyréwnywania i napraw betonu, np.
webercem plan 10 lub webercem plan 60. Po naprawie i wyréwnaniu
podtoze pozostawi¢ do stwardnienia na ok. 24 godziny. W przypadku
podtozy o znacznej chtonnoscii/lub porowatosci nalezy natozy¢ 1-2
warstwy ptynu gruntujgcego weber PG212. W przypadku klejenia na
gtadkie, nienasigkliwe podtoza, nalezy wykonac warstwe sczepng z
weber.prim kwarc. W pomieszczeniach narazonych na oddziatywanie
wody, wykonac uszczelnienie z elastycznych szlamow uszczelniajg-
cych: weber.tec 824 lub weber.tec Superflex D2, webertec Su-
perflex D3 lub folii w ptynie weber.tec 822.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Zawartos$¢ opakowania wsypa¢ do odmierzonejilosci czystej wody
(7,8-8,81/20 kg zaprawy) i miesza¢ za pomocg mieszadta wolnoobro-
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SAINT-GOBAIN

weber.xerm 855

ysokoelastyczna, cienko - i Sredniowarstwowa zaprawa klejaca do ptytek

towego do uzyskania jednorodnej masy, pozbawionej grudek.
llo$¢ 7,8 | wody pozwala na uzyskanie konsystencji wiasciwej
do wykonywania oktadzin $ciennych. llos¢ 8,8 | wody zarobowej
pozwala uzyskac konsystencje odpowiednig do uktadania pty-
tek na powierzchniach poziomych. Po wymieszaniu pozostawié
na okoto 5 minut i ponownie wymieszac.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Zaprawe nanosi¢ na podfoze gtadka krawedzig pacy, wykonujgc
warstwe kontaktowa. Nastepnie rozprowadza¢ zaprawe krawe-
dzig zebata. Wielkos¢ zgbdw pacy jest uzalezniona od wielkosci
ptytek. Suche i czyste ptytki nalezy uktada¢ na zaprawe do 30
minut od momentu natozenia zaprawy na podtoze — przed
pojawianiem si¢ matowego ,,naskérka"”. Przyklejac ptytki przy-
ciskajgc mocno do zaprawy, jednoczesnie lekko przesuwajac.
W przypadku zarobienia zaprawy do konsystencji poiptynnej,
naktadac¢ zaprawe wytgcznie na powierzchnie poziome. W po-
mieszczeniach narazonych na ciggte oddziatywanie wody—ba-
seny, natryski, oraz na zewnatrz-balkony, tarasy, nalezy ukfadac
ptytki wytgcznie na petne podparcie. Zaleca sie uktadac ptytki
metoda kombinowang, polegajaca na pokrywaniu klejem za-
rowno podtoza jak i ptytki. Zarobienie kleju wodg w ilosci 44%-
do konsystencji potptynnej, pozwala uktadac ptytki wytgcznie na
powierzchnie poziome i uzyskac petne podparcie, przy naktada-
niu kleju tylko na podtoze. Po przyklejeniu potozenie ptytki moz-
na skorygowac jeszcze przez okoto 20 minut. Nie uktada¢ ptytek
na styk. W zaleznosci od wielkosci ptytek, potrzeb i upodoban
estetycznych pozostawi¢ spoiny odpowiedniej szerokosci sto-
sujgc krzyzyki dystansowe. Na powierzchniach zewnetrznych
szerokos¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 5 mm, niezaleznie
od wielkosci ptytek. Plytki spoinowa¢ po 24 godzinach. Do spo-
inowania okfadzin zewnetrznych oraz w systemach ogrzewania
podtogowego, zaleca sie stosowac elastyczne zaprawy fugowe.
W miejscach wystepowania w podtozu dylatacji, szczelin skur-
czowych, potgczen prefabrykatéw nalezy wykonac dylatacje
ptytek. Dylatacje w podifozu musza pokrywac sie z dylatacjami
w oktadzinie ceramicznej. Pola wigksze niz 6x6m wewnatrz,
nalezy réwniez oddzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw
dylatacji strefowych na balkonach i tarasach powinien wynosi¢
2-5m, zalecana szerokos$¢ szczelin dylatacyjnych wynosi 8-10
mm. Dylatacje strefowe, brzegowe, na potaczeniach z innymi
elementami budynku nalezy wypetnia¢ elastycznymi masami
na bazie silikonu.

WARUNKIPODCZAS STOSOWANIA |

WIAZANIA

Temperatura otoczenia i podtoza podczas wykonywania prac i
24 godziny po nich powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Prace
nalezy wykonywac w suchych warunkach, chroni¢ powierzchnie
przed bezposrednim dziataniem deszczu w trakcie klejeniai
wigzania.

ZUZYCIE

ok. 1,6 kg/m? na 1 mm warstwy przy ukfadaniu na petne pod-
parcie

OPAKOWANIA

weorek 20 kg, paleta 840 kg

MAGAZYNOWANIE | TRANSPORT

Przechowywad i przewozi¢ w fabrycznie zamknietym, nieuszkodzo-
nym opakowaniu do 12 miesiecy od daty produkcji. Data produkgiji,
ktora jest jednoczesnie datg pakowania produktu oraz oznaczenie
zaktadu produk-cyjnego, umieszczone sg na boku worka. Chroni¢
przed wilgocia.

SRODKI BEZPIECZENSTWA

Wyréb zawiera cement portlandzki, po wymieszaniu z woda daje od-
czyn silnie alkaliczny. Przechowywac pod zamknieciem. Nie wdychac,
chroni¢ oczy i skére. Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, odpowied-
nie rekawice ochronne i okulary lub ochrone twarzy. Przestrzega¢
zalecen podanych w Karcie Charakterystykii na opakowaniu wyrobu.

UWAGA

Niniejsza karta techniczna okresla ogdélny zakres stosowania wyrobu.
Producent gwarantuje jako$¢ wyrobu, a nie jego skuteczne zastoso-
wanie. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne préby lub
skontaktowac sig z Doradcag Technicznym Weber. Prace nalezy wyko-
nywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wraz z ukazaniem sig
tej karty technicznej tracg waznos¢ karty wczesniejsze. Zastrzegamy
sobie prawo dokonywania zmian.

Aktualizacja: 18.01.2021

Saint-Gobain Construction Products Polska sp.z 0.0. «

Strona 2/2

marka WEBER - biuro w Warszawie

ul. Cybernetyki9 « 02-677 Warszawa - tel. 22567 14 57

infolinia 801 62 00 00 « kontakt.weber@saint-gobain.com -

www.pl.weber



